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Atiksu Aritmasinda Geosentetikler

Hazirlayan M. Sadlier
Ceviren Orkun Z. Akkol

Geosentetikler atiksu tesislerinde cok ¢esitli uygulamalarda kullanilirlar. En yaygin
kullanim, anaerobik ve aerobik islemlerle ¢alisan lagiinler i¢indir. Diger uygulamalar, atik
suyun buharlagtirllmasin1 ve gecirgen geotekstil geotiipleri ile c¢amurdan suyun
arindirilmasini igerir.

Ustii Ortiilii Anaerobik Lagiinler

Oldukga yiiksek organik yiiklii atik su birka¢ giin boyunca bir lagiinde tutuldugunda, aktif
bir anaerobik ¢amur lagiin tabaninda birikir. Ac¢ik bir lagiinde anaerobik aktivite lagiin
tabaninda gergeklesirken, ylizeye yakin aktivite daha aerobik olma egilimindedir.

Bu lagiinler asagidaki amaglar Gaz otk

icin bir geomembran yiizen Ortii / €0, HiS, C0p

ile kaplanabilir:

(a) anaerobik aktivitenin hava Yizen orti
(oksijen) olmadan arttirmak — - -

(b) Yakit olarak kullanilabilen Ptk Camur

gazin  (Ozellikle metan)
toplanmasini saglamak
(c) anaerobik aktiviteden gelen kokunun etkisini azaltmak

Genellikle bu lagiinler, BOD
degeri 400 ila 5000 kg/m3
araliginda olan bir atik su alir
ve c¢ikis atigindaki  BOD
degerini % 90 ila %95 oraninda
azaltirlar.  Bekleme  siiresi
normal  olarak 4-7  giin |
arasindadir. Anaerobik siireg
biliylik oranda kendi kendine
gerceklesir ve tek mekanik
girdi, attksu ile lagiinii
beslemek ve disar1 akimi da bir
tasma ¢ikigina yonlendirmek igin gereklidir. Camurun (taban) ve pisligin (kaplamanin
altindaki yiizey) asir1 birikimlerini gidermek i¢in bir sisteme ihtiyag olabilir, ancak bu, atik
suyun niteligine ve sistemin dinamiklerine bagl olacaktir.

Aerobik (Havalandirmali) Lagiinler

Havalandirmal1 sistemler, atiksuyuna hava girmesi i¢in yiizey havalandiricilart veya
difiizor sistemleri kullanir ve bu cogunlukla karbon dioksit olarak salinan atik suyun
organik iceriginin tiikketilmesine neden olur.

Bu aerobik sistemler havalandirma sistemini ¢alistirmak i¢in dnemli miktarda mekanik
girdi gerektirir ve zaman zaman fazla ¢amurun tabandan uzaklastirilmasi i¢in daha fazla
calisma gerekebilir. Tipik olarak bu sistemler, BOD degeri 500 ila 1500 kg/m3 aralifinda
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Birlestirilmis Anaerobik ve Aerobik Lagiinler

Bir¢ok atiksu tesisi, anaerobik ve aerobik sistemleri kombine veya iki parcali bir siire¢
olarak kullanmaktadir. Bu, 6zel olarak tasarlanmig bir geomembran yiizen 6rtii kullanilan
bir lagiinde kolayca elde

edilebilir. Bu birlesik Gaz gilast

sistemlerde, BOD degeri 5000

kg/m3 olan atiksu alinmasi ve
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"cilalama" lagiinlerini veya ¢im

filtrasyonunu / sulamasini kullanmasina ragmen toplam tutma siireleri 10 giin civarindadir.
Bu birlesik sistemler, havalandirma ig¢in gereken enerji girdisini saglayabilecek giicii
saglamak i¢in yerinde kullanilabilecek gaz kapasitesine sahiptir.

Geosentetikler icin Uygulamalar

Bu lagiin sistemlerinde geosentetik uygulamalar aslinda kaplama sistemi ve ylizen Ortii
sistemi ile 1iligkilidir ancak kosullara gore secilebilecek bir¢ok varyasyon da
bulunmaktadir.

(@) Gegirimsiz Kaplama Sistemleri: Toprak, beton veya geomembranli geosentetik Kil
kaplamalari, gecirimsiz kaplama sistemleri i¢in uygun bir sekilde tanimlanabilir.

(b) Ortii Sistemleri: Ortii tasarimlari, atik seviyelerine bagl olarak ortii isletmesine , gaz
toplanmasi ve bununla ilgili faktorlere gore degisiklik gosterebilecegi gibi oOrtii tasarim
segeneklerini  sinirlayabilecek yapim kisitlamalart gibi faktorlere bagli olarak da
degisebilir.

(c) Gelistirilmis Buharlagma: Tipik bir koyu renkli membran iizerindeki sig bir atik suda
giines radyasyonuyla atik su sicakligini yilikselecek ve buharlasma icin gelismis bir
kapasite yaratilacaktir. Bunlar atik sularin bertarafinda ve tuz ve minerallerin ekstraksiyon
islemlerinde kullanilir. Atik su lizerinde yiizer bir ortii, yagish mevsimde atik hacminin
biiyiimesini dnleyecek ve ayn1 zamanda ortiiden temiz su toplanmabilmesini saglayacaktir.
(d) Camur Susuzlastirma: Geotiipler baslangi¢ta dip taramasi ile elde edilen kumlarin
dalgakiran vb yapilarin inga etmesini saglayan bir ara¢ olarak gelistirildi. Bu filtrasyon
Ozellikleri ayn1 zamanda yiiksek su igerigine sahip camurlar1 almak ve onlarin kamyonla

nakli sirasinda damlamayacak kat1 bir halde siiratle kurutmak i¢in kullanilabilir.
(*) Dr. Orkun Z. Akkol, Insaat Yiik. Miih., Uluslararas1 Geosentetikler Dernegi, Tiirkiye Subesi
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Uluslararasi Geosentetikler Dernegi (IGS) kar amaci giitmeyen, geotekstiller, geomembranlar,
ilgili drlnler ve benzer teknolojilerin bilimsel ve mihendislik gelisimine adanmis bir
organizasyondur. Uluslararasi Geosentetikler Dernegdi, geosentetikler hakkinda teknik bilgi veren,
belirli araliklarla g¢ikan biltenin (IGS News) ve iki resmi yayinin (Geosynthetics International -
www.geosynthetics-international.com ve Geotextiles and Geomembranes -
www.elsevier.com/locate/geotexmem) yayimlanmasina katkida bulunmaktadir. IGS ve IGS'in diger
aktiviteleri hakkinda ek bilgi www.geosyntheticssociety.org internet adresinden veya IGS
Sekreterligi IGSsec@aol.com ile iletisime gecilerek elde edilebilir.

Yasal Uyari: Bu dokiimanda sunulan bilgi Uluslararasi Geosentetikler Dernegi Egitim Komisyonu tarafindan
gbzden gegirilmigtir ve mevcut uygulamanin durumunu uygun bir sekilde sunduguna inaniimaktadir. Ancak,
Uluslararasi Geosentetikler Dernedi sunulan bilginin kullanimindan dolayi ortaya ¢ikan sorumlulugu kabul
etmemektedir. Kaynak agik bir sekilde belirtildigi takdirde, bu dékiimanin godaltiimasina izin verilmektedir.
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